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Abtestung Ausblühreduzierer bei 
  

Massehydrophobierung 
 

Zur Herstellung von Betonpflastersteinen 
 

Dr. Thomas Wenzel 



Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, 57319 Bad Berleburg Tel.: 02751/524-0, Fax.: 02751/5041, e-Mail: info@obermeier.de www.obermeier.de Folie 2 

Zementäres Bindemittelsystem 

Zusammensetzung 

Grundrezeptur: 

   9,90 kg Rheinsand 
   8,10 kg Rheinkies 
   3,00 kg Grauzement CEM II A-LL 32,5R 
   1,05 kg Wasser (W/Z = 0,35) 
   0,12 kg Bayferrox 330 
 
Grundrezeptur + Additive: 

1. Nullprobe (ohne Zusatz) 
2. Reduzierer flüssig 1,5 % auf Zement 
3. Reduzierer Pulver 0,3 % auf Trockenmasse 
4. KORATECT SL-4  0,1 % auf Trockenmasse 
5. KORATECT SL-12 0,1 % auf Trockenmasse 
6. KORATECT EA-6  0,2 % auf Trockenmasse* 

 

               *50 % Wirkstoffgehalt, daher wurde die Einsatzmenge verdoppelt 
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Zementäres Bindemittelsystem 

Mischregime 
 
• Sand, Kies Pigment in Mischtrog 
• 30 s gemischt 
• Zugabe des Zements 
• 30 s gemischt 
• Zugabe von Wasser und Additiv* 
• 120 s gemischt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                              * Bei Ansatz-Nr. 3 Zugabe direkt zur Trockenmischung 
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Testbedingungen 

Von jeder Mischung wurden 3 Betonpflastersteine hergestellt 
 

1 Stein      Referenz / Nullprobe 

1 Stein       Begin der Berieselung nach 2 Tagen der Herstellung 

1 Stein       Begin der Berieselung nach 30 Tagen der Herstellung 
 

• Der Berieselungszeitraum beträgt jeweils 4 Wochen 

• 2 x täglich für 15 min mit VE-Wasser, 5 x/Woche 

• Eine Berieselung simuliert einen mäßigen Regenschauer 
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Ergebnisse – Nr. 1 ohne Zusatz 

2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 
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Ergebnisse – Nr. 2 Reduzierer flüssig 

2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 
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Ergebnisse – Nr. 3 Reduzierer Pulver 

2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 
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Ergebnisse – Nr. 4 KORATECT SL-4 

2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 
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2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 

Ergebnisse – Nr. 5 KORATECT SL-12 
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2 Tage Härtung  Referenz                30 Tage Härtung 
4 Wochen Berieselung (unbelastet)           4 Wochen Berieselung 

Ergebnisse – Nr. 6 KORATECT EA-6 
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Nach 2 Tagen Härtung / anschließend 4 Wochen Berieselung 

Ergebnisse – Gegenüberstellung 

Nullprobe              Reduzierer              Reduzierer              KORATECT SL-4     KORATECT SL-12    KORATECT EA-6 
Ohne Additiv         flüsssig                    pulverförmig  

 



Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, 57319 Bad Berleburg Tel.: 02751/524-0, Fax.: 02751/5041, e-Mail: info@obermeier.de www.obermeier.de Folie 12 

Nach 30 Tagen Härtung / anschließend 4 Wochen Berieselung 

Ergebnisse – Gegenüberstellung 

Nullprobe               Reduzierer             Reduzierer              KORATECT SL-4     KORATECT SL-12    KORATECT EA-6 
Ohne Additiv          flüsssig                   pulverförmig  
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Zusammenfassung 

Härtung 
 

Ein Unterschied des Ausblühverhaltens zwischen frischen (2 

Tage Härtung) und gealterten Pflastersteinen (30 Tagen 

Alterung) ist nicht feststellbar 

 
Ausblühreduzierung 
 

KORATECT-Produkte bewirken eine deutliche Reduzierung der 

Ausblühungen. Auch die Farbe bleibt nach der Bewitterung 

nahe an der Referenz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder mit freundlicher Genehmigung der LANXESS AG  
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 


